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Bekol’s Klassifizierung Duo-Floor
Duo-Floor FSC100%

“Duo-Floor” ist ein Mehrschichtboden mit einer sétimstabilen Tragerplatte aus Birke Multiplex
(9-fache Kreuzverleimung D4) und einer Nutzschia ca. 4 mm, die meistens aus europ. Eiche besteht
in einer Vielzahl von Optiken endbehandelt werdanrk

Duo-Floor ist die richtige Wahl aufFul3bodenheizung Bei einer fachgerechten Verklebung kdnnen die
Dielen mit einer Breite bis zu 225 mm eingebautdeer (Im Unterschied dazu betragt die Maximalbrede
Massivholzdielen nur 160 mm).

Die Formstabilitat von ,Duo-Floor* bietet zwei wergliche Vorteile:
reduzierte Schiusselungsgefahr bei hoher Luftfegkéit
reduzierte Fugenbildung bei niedriger Luftfeuchégk

Sortierungsbeschreibung

Die Sortierung erfolgt nach einer von Bekol entweit&n Werksnorm. HolzfuR3bdden sind ein Naturerzesugn
und lassen sich mit der GleichméaRigkeit eines Ksio#produktes nicht vergleichen. Trotz strenger
Kontrollen, kbnnen Merkmale bzw. ,Fehler* auftauchdie bei der Sortierung Ubersehen oder als
geringfiigig eingestuft wurden. So etwa leichte Kesrisse, gespaltene oder ausgeschlagene Aste,
Unregelmaliigkeiten in Farbe und Struktur etc. DMsekmale oder ,Fehler konnen bei einem Holzpraduk
nie vollig ausgeschlossen werden.

Unsere Holzful3b6den werden nach festen Regelredodedoch kdnnen gelegentliche Sortierungsfehler
nicht ausgeschlossen werden. Diese bilden keinandazur Reklamation, sofern davon nicht mehr als 5%
der Bestellmenge betroffen sind. (Durch die Teclimk Endlosverlegung kénnen diese 5% in der Regel
problemlos ausgekappt werden.)

Farb- und Strukturunterschiede sind Ausdruck desideoduktes Holz und stellen deshalb keinen
Reklamationsgrund dar. Dies gilt auch fir holzadtbgte mogliche Fleckenbildung (mineralische
Einschlisse) bei Exotenhdlzern. Um eine gleichneiigrteilung des Sortierbildes in der Flache zu
erreichen, empfehlen wir die Verlegung gleichzegtitgs mehreren Paketen.

Markant
Punktaste offen, verwachsene groRere Aste auclagesit zulassig, Struktur lebhaft, Farbabweichange
kopfseitig kleine Holzrisse, Braunkern und Splirihebt

Natur
Leichte Ast- und Oberflachenrisse zulassig, gesumdekleinere gespachtelte Aste, groRere festvdrsens
Aste zuldssig, leichte Ast- und Oberflachenrissginger Splint im Randbereich und dunkle Einlaufaieot

Select
Punktéaste erlaubt, kleinere Farbunterschiede urnidgi&giger Splint im Kantenbereich erlaubt, imriip
astfrei

,Duo-Floor* boden von Bekol bestehen zu 100% au€£8&rtifiziertem Holz



Bekol's Klassifizierung Massivholzdielen

Holzart Sortierung

Eiche europaisch

Hainbuche europaisch

Esche européaisch

Walnuss amerikanisch

Select

Natur

Markant

Select

Natur

Markant

Markant

Select

Natur

Markant

Select

Markant

Merkmale

Punktéaste erlaubt, kleinere Farbunterschiede undgiégiger
Splint im Kantenbereich erlaubt, im Prinzgifeei

Leichte Ast- und Oberflachenrisse zulassig, geswml kleinere
gespachtelte Aste, groRere festverwachseteezAikissig, leichte
Ast- und Oberflachenrisse, geringer Splint im Radizh und dunkle
Einlaufe erlaubt

Punktaste offen, verwachsene gréRere Aste auclagest
zulassig, Struktur lebhaft, Farbabweichungepfseitig kleine
Holzrisse, Braunkern und Splint erlaubt

Y

leicht gedampft, kleinere Punktéste und Farbuniéede erlaubt,
ansonsten nahezu astfrei

leicht gedampft, Naturcharakter mit kleineren getn Asten sowie
Gespachtelten Asten, ebenfalls Braunkern und dumBalaufe
erlaubt

leicht gedampft, urspriinglicher Charakter, Farl@ufe,
gesunde und gespachtelte Aste sowie Holz- und issmerlaubt

urwichsiger Charakter, mit Farbverlaufen und Mauked, mit
gesunden und gespachtelten Asten sowie Holz- unarissen

st

nahezu kern- und astfrei, harmonische Struktunigmit feinen
farblichen Abstufungen, Punktéste erlaubt

kleine festverwachsene Aste und dunkle Einlaufeuet,
Der Braunkernanteil verleiht dieser Sortigrseinen
urspriinglichen NameNatur*

urwichsiger Charakter, mit starkeren Farbveriaiuufreg
Kernholzanteilen, migesunden und gespachtelten Asten

feine Farbnuancen , fest verwachsene Aste soweegaringer Anteil
an Kernholz im Randberiech charakterisieren dimstierung

urspriingliche Sortierung mit gespachtelten Astewje Astrisse,
lebhaftes Farbspiel durch schwarze Einlaufe undiRgalint



Holzart Sortierung

Merkmale

Kirsche amerikanisch

Select

bis auf Punktaste nahezu astfrei, Rindeneinwidhse s
charakteristisch fur diese Holzart und duirfen aunafroRerer Anzahl
auftreten. Leichte Farbeinschliisse und Splint anddereich erlaubt

Natur lebhafte Sortierung mit groReren festverwachséisten und
Rindeneinwiichsen auch in gréBerer Anzahl moglielnbé&inschlisse
und Splint unbegrenzt erlaubt.
Ahorn kanadisch Select nahezu kern- und astfrei, harmonische Struktunigmit feinen
farblichen Abstufungen und gelegentlichen Knotatbilgen,
Punktéaste und Mineralieneinschlisse erlaubt
Natur lebendiges Farbspektrum mit groBeren festverwaemsAsten,
Mineralieneinschliisse sowie Braunkern mdglich
Markant  urwuchsiger Charakter, mit starkeren Farbverliufied unbegrenzten
Kernholzanteilen, migesunden und gespachtelten Asten sowie grol3ere
Mineralieneinschlissen zulassig
Pitch Pine Select vorwiegend ast- und kernfrei, kleinere Punktast iHarzgallen
mit geringem Harzanteil moglich.
Natur lebhafte Sortierung mit groReren festverwachséisten und
Harzgallen mit starkem Harzanteil auch in groRérmahl moglich.
Merbau Select nahezu astfrei, lebhaftes rétliches Farbspiel spuigktformige
mineralische Einschlisse erlaubt.
Kempas Select nahezu astfrei, lebhaftes gelb bis rétliches Fagbsp Kernbereich
Mahagoni Select nahezu astfrei, harmonische rotbraune Farbnuastreifig bis
blumig
Jatoba Select nahezu astfrei, lebhaftes rétliches Farbspiel mnitkien Einlaufen
Wenge Select nahezu astfrei, ausgeglichenes braunes bis schsvaazbspiel
Teak Select nahezu astfrei, streifig bis blumig , Lebhafte ®ptn gelb bis
dunkelbraun
Zebrano Select nahezu astfrei, auRergewohnliches streifiges Muydtell bis

dunkelbraun



Holzart Sortierung Merkmale

Fichte nordisch Natur hobelfallend, Fehler wie durchgehende Risse, Alasfatl Kantenaste
werden aussortiert. Harzgallen erlaubt

Rustikal ~ Astige Optik, Kantenaste, ausgebrochene Aste Keruisse und
grolRere Harzgallen sowie Rindeneinschlisse undrileren erlaubt

— - — - —

Kiefer nordisch Natur hobelfallend, Fehler wie durchgehende Risse, Alasfatl Kantenaste
werden aussortiert. Harzgallen erlaubt

Rustikal ~ Astige Optik, Kantenaste, ausgebrochene Aste Keruisse und
grolRere Harzgallen sowie Rindeneinschlisse undrileren erlaubt

— - — - —

Larche sibirisch Natur gesunde festverwachsene gesunde Aste, Trockenrisse
ausgeschlagene Kantendaste erlaubt, sowie KermrHezzgallen
und Rindeneinwiichse madglich

Rustikal ~ Ast- und Astansammlung in jeder Form und Vielgalvie Ausfallaste
im Rand und Kernbereich erlaubt
ebenfalls, Trockenrisse, Endrisse, Harzgallen Kdmren, Splint- und
Spachtelstellen sowie Rindeneinschliisse unbegnedglich

Sortierungsbeschreibung

Die Sortierung erfolgt nach einer von Bekol entweit&n Werksnorm. HolzfuRBbdden sind ein Naturerzesugn
und lassen sich mit der GleichméaRigkeit eines Katafproduktes nicht vergleichen. Trotz strenger
Kontrollen kbnnen Merkmale bzw. ,Fehler” auftauchdie bei der Sortierung Gibersehen oder als gerggf
eingestuft wurden. So etwa leichte Trockenrissspakene oder ausgeschlagene Aste, Unregelmafkigkeit
Farbe und Struktur etc. Diese Merkmale oder ,Féldénnen bei einem Holzprodukt nie vollig
ausgeschlossen werden.

Unsere Holzful3b6den werden nach festen Regelredodedoch kdnnen gelegentliche Sortierungsfehler
nicht ausgeschlossen werden. Diese bilden keinandazur Reklamation, sofern davon nicht mehr als 5%
der Bestellmenge betroffen sind. (Durch die Teclimk Endlosverlegung kénnen diese 5% in der Regel
problemlos ausgekappt werden.)

Farb- und Strukturunterschiede sind Ausdruck desideoduktes Holz und stellen deshalb keinen
Reklamationsgrund dar. Dies gilt auch fir holzadtbgte mogliche Fleckenbildung (mineralische
Einschliisse) bei Exotenhdlzern. Um eine gleichneéiKigrteilung des Sortierbildes in der Flache zu
erreichen, empfehlen wir die Verlegung gleichzegtits mehreren Paketen.



Hartegrade

Die Haltbarkeit eines HolzfuRBboden hé&ngt wesenthoh der Holzart ab. Je harter eine Holzart, dgei@er
die Belastbarkeit und Unempfindlichkeit. Physiketiggesprochen bezeichnet »Dichte« das Verhaltmis de
Masse zum Volumen eines Stoffes, gemessen in g/ einfacher ausgedrtickt: je dichter, desto
schwerer — je schwerer, desto harter — je haréstochaltbarer. Bei einer im Wohnberiech normalen
Holzausgelichsfeucht von 11% weisen die in der Tabaufgefihrten Holzarten folgende Werte (g/cm3)
auf:
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Verlegeanweisung
Duo-Floor /Massivholzdielen

Vorab:

Bitte lagern Sie die Pakete nur in trockenen RaurdenAkklimatisierung missen die Dielen mindesté@is
Stunden im geschlossenen Folienpaket oder Kamotemperierten (20°C, 50-65% Luftfeuchte) und zur
Verlegung vorgesehenen Raum, flach gelagert werden.

Eine zu hohe Feuchtigkeit hat einen negativen &ssfauf die Dielen. Die maximal zulassige Feuchte d
Unterboden ist fur:

Zementestrich <2,0 cm % (FuRbodenheizung <1,8 cm %)
Anhydritestrich <0,5 cm % (Ful3bodenheizung <0,3 ¢m%

Die Estrichfeuchte ist generell vor den Verleguagzifen.

Fur die Verlegung in Feuchtraumen oder Raumen wirebhklima (Bad, Sauna etc.) sind die Dielen nicht
geeignet.

Die Dielen sind nach dem Offnen der Pakete zligigezlegen. Die Dielen kénnen vollflachig auf einem
vorhandenen Estrich verklebt oder auf Lagerhélzemschraubt werden. bzw. mit einer schwimmenden
Verlegung mit Elastilon verarbeitet werden.

Der Untergrund muss hierbei immer eben sein. AMieter sind hier nur H6hendifferenzen von max. 2 mm
zulassig. Gegebenenfalls muss der Boden abgestiazétden.

Bitte beachten:

Der Verarbeiter hat die Pflicht das Material vondEinbau auf Feuchtigkeit, Beschadigungen,
Farbabweichungen und Abmessungen zu prifen. EMEnBeanstandungen hierauf werden nicht akzeptiert,
nachdem das Material eingebaut oder weiter veratogorden ist.

Die Verlegung von Parkett sollte grundsatzlichldigte Arbeit sein, die in einem Bauobjekt durclidet
wird, um z.B. mechanische Beschadigungen der Ralezflache oder Feuchtigkeitsschaden durch
Verputzen und Tapezieren etc. zu vermeiden. Vorsieim Abkleben mit Klebestreifen, da diese die
Lackoberflache bzw. Oloberflache des Parketts Gigen konnen.

Es mussen Filzgleiter unter Mobel und Stihlen aregdtt werden, da sonst die Parkettoberflache bdigtha
wird. Wir empfehlen die Verwendung einer FuBmattereines Schmutzfangteppichs im Eingangsbereich.



Ideales Raumklima

Raumtemperatur 20°C und Luftfeuchte 50-65%. WahdamndHeizperiode trocknet die Raumluft extrem aus.
Um eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit zu erhajtsollten Sie Luftbefeuchter aufstellen. Bei hoher
Luftfeuchtigkeit im Sommer und Herbst sollte guligiet werden. Bei zu grol3en Klimaschwankungenpkan
es zu Schisselungen, Fugenbildungen oder Verwafukgmmen. Kontrollieren Sie die Luftfeuchte mit
einem Hygrometer.
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Vollflachige Verklebung

Die Uberstehende Feder der ersten DielenreiheubiBeckflache langs absagen. Die letzte Diele d&elhe
auf die richtige Lange sagen. Auf den vorbereitetet gepriften Untergrund den Kleber nach den
Verarbeitungsanweisungen des Klebstoffherstelleizafinen und die erste Dielenreihe mit ausreichend
Wandabstand (ca. 20 mm) einlegen. Dieser Wandab#iast sich durch Verlegekeile einhalten, die rdah
Verlegung wieder entfernt werden. Die ndchste Reili@lem Reststlick der ersten Reihe beginnen usw.
Nun die n&chsten Reihen zuerst passend sagen ondlda Kleber aufzahnen und dann die Dielen deneRei
nach einlegen. Diese mit Hilfe eines Schlagkloimeghander schlagen. Die DielensttRe missen mhdn%d
zueinander versetzt sein. Die letzte Dielenreihel w0 angepasst, dass wiederum ein Wandabstand von
ca. 20 mm verbleibt. Legen sie dazu die Dielenleleten Dielenreihe so auf die vorletzte Diele, sddiese
um den zur Wand einzuhaltenden Abstand Uber ditel&eihe Ubersteht. Unter Zuhilfenahme eines
Reststlickes als Abstandhalter zeichnen Sie nuwdrmdkonturen auf der freiliegenden Dielenreihe nach
Nun die Diele langs absagen, einpassen und mi ldék Zieheisens ineinander schlagen.

Wir empfehlen Parkettkleber z.B. der Firma StaikagBond, Bostik, Collano, Thomsit.



Verschraubung

Die Vollholzdielen kdnnen auf Lagerhodlzern, OSBep&panplatten bzw. bereits existierende Dielen
verschraubt werden.

Hierzu verwenden Sie bitte Spezial-Massivholzdistémauben in 3,5 x 45 mm bzw. 3,5 x 55 mm.

Bitte verwenden Sie nur getrocknete Lagerhoélzer.

Die Lagerhdlzer werden schwimmend auf Trittschalaiéstneifen ausgelegt. Der Abstand der Lagerhélzer
sollte nicht mehr als 40 cm betragen. Die Lage#déollten niemals gestofR3en, sondern mit ca. 20 cm
Uberdeckung nebeneinander ausgelegt werden. Ddradah zwischen den Lagerhdlzern wird mit einer
geeigneten Schittung ausgefillt.

Legen Sie die erste Dielenreihe mit einem Abstasmdaea. 20 mm mit der Nut zur Wand. Sie wird in der
Flucht ausgerichtet und von oben in die Lagerhdeschraubt. Die folgenden Dielenreihen werdenaaekid
durch die Feder geschraubt (2-3 Schrauben pro Ifm).

Die Kopfstdl3e missen bei normaler Beanspruchurg aid den Lagerhdlzern liegen. Der Stol3 zweier
Dielenkdpfe zwischen zwei Lagerhdlzern sollte jddotder ndchsten Reihe durch eine durchgehende Die
gesichert werden. Die Dielen werden unter Verwegdeinen Schlagklotzes ineinander geschlagen. Es ist
wichtig, dass regelméaRig die Einhaltung der Fludierpruft wird. Die letzte Dielenreihe wird wiederie die
erste Dielenreihe, von oben verschraubt.

Zusatz

Die Verlegeanweisung hat die Aufgabe, Anwendungsdiciiigeiten serios, jedoch unverbindlich zu
empfehlen. Da jedoch Einsatzgebiet, Untergrund\ter@rbeitung, aul3erhalb unseres Einflusses liaged,
der Anwender gebeten, sich im Zweifelsfall an dexfdranten zu wenden.



ANLEITUNG ZUM VERLEGEN VON ELASTILON ®

Polyethylenfolie in 20 bis 25 cm tber-
lappenden Bahnen auf dem Unterboden anbringen.

Elastilon umdrehen, so dass die glatte Schutzschich
oben liegt.

Schutzfolie z.B. ein bis zwei Teile breit von der
Klebeschicht abziehen. Die Klebeschicht ist jetzt
sichtbar.

Die Hilfsfolie mit der Faltseite zur Wand sorgfglti
auf die freigelegte Klebeschicht auflegen.

Auf der Polyethylenfolie wird Elastilon in neben
naneer liegenden Bahnen ausgerollt (diese durfen
sich also nicht Uberlappen).

Die ganze Flache mit Elastilon bedecken.

Hilfsfolie doppelt falten.

Die Hilfsfolie ist angebracht.



Erstes Parketteil bzw. erste Parkettbahn auf der
Hilfsfolie anbringen.

Zweites Parketteil gut schlieend (nahtlos) in das
erste treiben und anschliel3end die Hilfsfolie
zwischen Elastilon und Parketteil(en) entfernen.
Jetzt wird mit der eigentlichen Elastilon-
Schutzschicht weitergearbeitet

Abstandshalter zwischen Wand und Parkettboden
anbringen.

Ab jetzt kbnnen mehrere Teile nahtlos verlegt
rdee bevor man die Schutzschicht zwischen dem
olzHind Elastilon entfernt.

Der Boden kann nach dem Verlegen sofort belastedene

Achtung: Es empfiehlt sich, die Schmalseiten dekd¥a oder Dielenbodens in Nut und Feder mit ndemmea

Holzleim zu verleimen.



Die Oberflache

Bekol bietet drei werksseitige Oberflachenbehangbumzur Auswahl an: Naturdl, Hartwachsol und
UV-Lack.

Naturdl impragniert das Holz, die Oberflache bleibt natial
Vorteil: angenehme Haptik, leichte Renovierbarkeit.
Nachteil: erhohter Pflegeaufwand

Hartwachsol dringt in das Holz ein und bildet zugleich ein@pazierfahige Oberflache.
Vorteil: angenehme Haptik, natirliche Optik, gegn@flegeaufwand.
Nachteil: Renovierbarkeit nicht ganz so einfach laeéem Naturél.

UV-Lack und UV-OI bilden eine Schutzschicht auf der Oberflache.
Vorteil: geringer Pflegeaufwand.

Nachteil: kann verkratzen, aufwendige Renovierung.

Zu empfehlen sind in jedem Fall die passenden Eflexplukte



Pflege

Die Pflege der HolzfuRbdden

Vorsorgemaflinahmen

Vermeiden Sie grobe Verschmutzungen. Beseitigeis@ieuernde oder scharfkantige Stoffe wie Sand oder
Steinsplitter. Vermeiden Sie stehende Nasse. Sehi@& die Oberflache vor Verkratzen (Verwendung
von Filzgleitern unter Stihlen, Mdbeln etc.).

Die Pflege mit Naturdl behandelter Flachen

ERSTPFLEGE:

Die vorgedlten Flachen bendtigen nach der Verleging Erstpflege. Beseitigen Sie groben Schmutehdur
Fegen oder Saugen (nicht feucht wischen). Bringereie hauchdiinne Schicht Pflegedl auf und pali&ie
diese ein. Der Boden ist vier Stunden spéater viotigitegehbar. Vermeiden Sie in den ersten achéfag
groben Schmutz und feuchtes Wischen.

UNTERHALTSPFLEGE:

Entfernen Sie Staub oder Schmutz in erster Linreld&egen oder Saugen. Soll der Boden gewischtemerd
geben Sie dem Wischwasser einen Zusatz von naaidiett Pflegeseifen fir Holzbdden bei. Verwenden Sie
keine Microfasertiicher und wischen Sie nie mehnatselfeucht durch. Arbeiten Sie mit zwei Eimeranmit

Sie den verschmutzten Aufnehmer in klarem Wass&smen konnen, bevor Sie die Seifenlésung alg@fle
wieder nebelfeucht auf dem Boden aufbringen. Iet Entfernen von starkeren Verschmutzungen der Ensa
von Schrubber oder auch der Rickseite eines Kichemenms unter der Verwendung einer konzentrierten
Seifenlésung notwendig, muss die Stelle nach Trocgmit einem Pflegedl nachgedlt werden.

RENOVIERUNG:

Reinigen Sie die verschmutzte Oberflache mit eilischung aus Intensivreiniger und Wasser. Der d@iggel
Schmutz wird aufgewischt. Danach muss der Bodemesitens vier Stunden vollstandig trocknen. Jetat wi
eine neue Olschicht aufgebracht und der Bodentanlgdier seinen frischen Glanz.

Bitte beachten Sie:

Tabu ist bei allen gedlten Flachen der Einsatzfetitosenden Pflegemitteln z.B. Kernseife oder
Microfasertiicher), weil damit die schiitzende Olflaehe zerstort wird. Sie haben es mit einem FdBbo
aus Massivholz zu tun, nicht mit einer furniertebbddloberflache. Je kraftiger Sie polieren, destséeist
das Ergebnis. Selbst Fleckbeseitigung unter dew®fidung von Schleifmitteln ist kein Problem, sokusie
die geschliffene Flache anschlieRend wieder mamifruRboden-Ol schitzen.



Die Pflege lackierter Oberflachen

Entfernen Sie Staub oder Schmutz in erster Linreld&egen oder Saugen. Sollte der Boden gewischt
werden, geben Sie dem Wischwasser ein fur Lackidloben geeignetes Pflegemittel zu (z.B. Parkett-
Cleaner).

Die Pflege hartwachsgedlter Oberflachen

Eine Erstpflege ist im Unterschied zu den naturtgedProdukten nicht notwendig.

Gehen Sie bei der Unterhaltspflege wie folgt vortférnen Sie Staub oder Schmutz in erster Liniellur
Fegen oder Saugen. Soll der Boden gewischt wegddien Sie dem Wischwasser einen Zusatz von
nachfettenden Pflegeseifen fur Holzboden bei. Vadea Sie keine Microfasertlicher und arbeiten Se ni
mehr als nebelfeucht. Um den Seidenglanz auf Dawerhalten, sollten Sie in Intervallen (ca. bdigj@
funften Wischvorgang) dem Wasser einen Wachsfidissatz beigeben.



